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Резюме

В статье разбираются технологические этапы проте-
зирования лиц с частичной и полной потерей зубов, 
страдающих описторхозом, съемными конструкциями 
со штампованными металлическими базисами из 
сплава титана.

Ключевые слова: описторхоз, съемное зубное протези-
рование, штампованные металлические базисы.
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The summary

the article are studied the technological stages of pros-
thetic of persons, suffering from opisthorchiasis, with 
partial or full loss of teeth, by removable constructions 
with stamped metal bases of titanium alloy.
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Описторхоз – гельминтоз, поражающий преиму
щественно гепатобилиарную систему и поджелу
дочную железу. Длительное течение описторхозной 
инвазии (более 5 лет) характеризуется стойким сим
птомокомплексом клинических проявлений пора
жения органов пищеварительной системы в виде 
диспептического и болевого синдромов. У таких 
пациентов часто развивается синдром вторич
ного иммунодефицита, проявляющийся наличием 
аллергии, хронических очагов инфекции, склон
ности к вирусным и бактериальным инфекциям, 
дисбалансом иммунного статуса [6]. При проте
зировании пациентов съемными конструкциями 
зубных протезов велика опасность возникновения 
непереносимости конструкционных материалов, 
особенно акриловых пластмасс [2, 3]. 

Титановые базисы, созданные методом сверх
пластической формовки, являются современной 
эффективной альтернативой используемым в зубо
протезировании пластмассовым и кобальтохро
мовым конструкциям. Преимущества титановых 
базисов: aбсолютная биологическая совместимость 
с тканями полости рта, что исключает возможность 
аллергических реакций; полное отсутствие токси
ческого действия пластмассы, нарушения тепло
обмена, свойственного пластмассовым базисам; 
малая толщина и масса (57 граммов) при доста
точной жесткости базиса; высокая точность вос
произведения рельефа протезного поля; быстрое 
привыкание пациента к протезу; сохранение нор
мальной дикции и вкусовых ощущений [1, 4, 5].

Цель работы 
Оптимизация ортопедического лечения паци

ентов с описторхозом с полной и частичной 
потерей зубов с использованием титановых 
базисов и базисных материалов, не содержащих 
остаточный мономер.

Материал и методы
Для решения поставленной цели на базе сто

матологической клиники «ДенталКомфорт» 
(г.  Тобольск) нами к съемному протезированию 
подготовлено 18 человек, страдающих опистор
хозом, жителей Тюменской области, в основном 
г. Тобольска и Тобольского района. Возраст паци
ентов составил от 42 лет до 64 лет.

Большая часть пациентов – коренные жители 
данного региона. Диагноз был поставлен на осно
вании копровоскопического исследования не 
менее 3 лет назад и варьировался от 3 до 35 лет. 
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Практически у всех пациентов лечение опистор
хоза проводилось, они находятся на диспансерном 
учете. Все пациенты ранее уже пользовались пол
ными съемными протезами, и повторное протези
рование проводилось в связи с неоднократными 
поломками протезов, жжением в полости рта. 
Процесс изготовления титановых базисов состоял 
из этапов:

• клиническое обследование пациента,
• получение анатомических оттисков,
• изготовление индивидуальной ложки,
• получение функционального оттиска, отливка 

рабочей модели из огнеупорной керамики. 
Далее методом сверхпластической формовки 

штамповали базис из титанового сплава марки 
ВТ6 толщиной 0,50,7 мм. Базисы требуемого про
филя вырезали по контуру лучом лазера, кромку 
обтачивали на абразивном круге, снимали окалину 
в пескоструйном аппарате и проводили электропо
лировку поверхности. Ограничитель пластмассы 
формировали на разных уровнях титанового базиса 
с небной и оральной поверхности ниже вершины 
альвеолярного гребня на 34 мм, методом хими
ческого фрезерования. Химическое фрезерование 
вдоль линии «А» проводится для создания ретен
ционного участка при фиксации базисной пласт
массы. Наличие пластмассы вдоль линии «А» необ
ходимо для возможности дальнейшей коррекции 
клапанной зоны (рис. 1).

В клинике определяли центральное соотно
шение челюстей традиционными методами. Поста
новку зубов и примерку в полости рта проводили 
обычным способом. Далее в лаборатории воск 
заменяли на пластмассу и готовые съемные про
тезы полировали (рис. 2). 

Пациентам осуществляли осмотр и контроль за 
уровнем гигиены. Оценка гигиенического статуса 
проводилась по методике E.Ambjornsen [7]. 

Результаты и их обсуждение
Результаты наблюдения показали высокую 

гигиеническую и функциональную эффективность 
применения съемных протезов со штампованными 
базисами из титана.

В результате оценки гигиенического индекса 
по E.Ambjörnsen 0 баллов отметили у 70,8%; 1 – 3 
балла  – у 20,8%; 4 балла и выше – у 8,4%. Обра
ботанная до «зеркального блеска» поверхность 
титанового базиса позволяет пациенту более тща
тельно контролировать степень очистки поверх
ности протеза. Обследование пациентов показало 
абсолютную биологическую совместимость тита
новых базисов с тканями полости рта, что исклю
чает возможность аллергических реакций. Полное 

Рис .1 . Вид гипсовой модели и штампованного 
металлического базиса из сплава титана 

с  проведенной гравировкой

Рис 2 . Этапы протезирования пластиночным протезом 
со  штампованным металлическим базисом  

из сплава титана:  
а) – изготовлен восковой валик на металлическом базисе 
для определения центрального соотношения челюстей;  

б, в) – проведена постановка искусственных пластмассовых 
зубов;  г) – готовый протез в полости рта
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отсутствие токсического действия пластмассы, 
нарушения теплообмена, свойственного пласт
массовым базисам было доказано тем фактом, что 
ни один из пациентов не предъявил жалоб, харак
терных для явлений непереносимости. В качестве 
положительного момента пациенты отметили 
малую толщину и массу таких протезов при доста
точной жесткости базиса. Во всех случаях харак
терной была высокая точность воспроизведения 
рельефа протезного поля. Единодушно пациенты 
отмечали быстрое привыкание протез, сохранение 
нормальной дикции и вкусовых ощущений.

Выводы
Таким образом, можно отметить, что у паци

ентов, страдающих описторхозом, при необхо
димости использовать съемные конструкции 
предпочтительной технологией будет технология 
с использованием штампованного титанового 
базиса. Титановый базис для съемных протезов 
имеет неоспоримые преимущества для пациентов 
по сравнению с пластмассовыми и кобальтохро
мовыми сплавами.
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